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規格番号 切替番号 規格名称 改正・制定

Ａ５９０１ 稲わら畳床及び稲わらサンドイッチ畳床 2018年08月改正

Ａ５９１４ 建材畳床 2018年08月改正

Ｂ０２７１ ねじ測定用針 2018年08月改正

Ｂ１１９２ Ｂ１１９２－１～3ボールねじ 2018年08月廃止

Ｂ１１９２－１ ボールねじ－第１部：用語及び記号 2018年08月制定

Ｂ１１９２－２ ボールねじ－第２部：呼び径及び呼びリード 2018年08月制定

Ｂ１１９２－３ ボールねじ－第３部：精度測定方法 2018年08月制定

Ｂ１１９２－４ ボールねじ－第４部：軸方向静剛性 2018年08月制定

Ｂ１１９２－５ ボールねじ－第５部：静定格荷重，動定格荷重及び寿命 2018年08月制定

Ｂ６３３６-１ マシニングセンタ－試験条件－第１部：水平主軸をもつ機械の幾何精度（水平Z軸） 2018年08月改正

Ｂ６３３６-６ マシニングセンタ－試験条件－第６部：速度及び補間運動の精度 2018年08月改正

Ｂ６３３６-７ マシニングセンタ－試験条件－第７部：工作精度 2018年08月改正

Ｂ７００１ 時計－試験方法 2018年08月改正

Ｂ７０２７ 耐衝撃携帯時計－衝撃性能及び試験方法 2018年08月制定

Ｂ７６０７ 自動捕捉式はかり 2018年08月改正

Ｂ７７２２ 金属材料のシャルピー衝撃試験機－試験機の検証 2018年08月改正

Ｂ７７４０ 金属材料のシャルピー衝撃試験－試験機の検証用基準試験片 2018年08月改正

Ｂ８３０１ 遠心ポンプ，斜流ポンプ及び軸流ポンプ－試験方法 2018年08月改正

Ｂ８７０２ 静的流体混合装置の混合性能測定方法 2018年08月制定

Ｂ９２１２ 刈払機用回転刈刃 2018年08月改正

Ｄ０８０４ なし 高度道路交通システム－車線逸脱警報システム－性能要件及びその試験方法 2018年08月廃止

Ｄ１０５０ なし 自動車－衝撃試験における計測 2018年08月廃止

Ｇ３１３１ 熱間圧廷軟鋼板及び鋼帯 2018年08月改正

Ｇ３１３５ 自動車用加工性冷間圧廷高張力鋼板及び鋼帯 2018年08月改正

Ｇ３４６６　追補２ 一般構造用角形鋼管（追補２） 2018年08月追補

Ｇ４０５１　追補１ 機械構造用炭素鋼鋼材（追補１） 2018年08月追補

Ｇ４０５３　追補１ 機械構造用合金鋼鋼材（追補１） 2018年08月追補

Ｇ４３１７ 熱間成形ステンレス鋼形鋼 2018年08月改正

Ｇ５７０５ 可鍛鋳鉄品 2018年08月改正

Ｈ１２９２ 銅合金の蛍光Ｘ線分析方法 2018年08月改正

Ｈ１３０３ なし アルミニウム地金の発光分光分析方法 2018年08月廃止

Ｈ２１１０ Ｈ２１０２ 電気用アルミニウム地金 2018年08月廃止

Ｈ３１１０ りん青銅及び洋白の板及び条 2018年08月改正

Ｈ３１３０ ばね用のベリリウム銅，チタン銅，りん青銅，ニッケル－すず銅及び洋白の板及び条 2018年08月改正

2018年8月　改正/制定/廃止
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Ｈ３２７０ ベリリウム銅，りん青銅及び洋白の棒及び線 2018年08月改正

Ｋ０１５６ 表面化学分析－二次イオン質量分析法－デルタ多層標準物質を用いたシリコンの深さ校正方法 2018年08月制定

Ｋ２２３４ 不凍液 2018年08月改正

Ｋ５６６５ 路面標示用塗料 2018年08月改正

Ｋ６４００－９ 軟質発泡材料－第９部：抗菌効果の求め方 2018年08月制定

Ｚ２２４２ 金属材料のシャルピー衝撃試験方法 2018年08月改正

Ｚ２３２４－１ 非破壊試験－加工穴内径面自動検査装置－第１部：標準試験片 2018年08月制定

Ｚ２６１１ Ｋ０１１６ 金属材料の光電測光法による発光分光分析方法通則 2018年08月廃止

Ｚ２６１２ Ｋ０１１６ 金属材料の写真測光法による発光分光分析方法通則 2018年08月廃止

Ｚ２６１４ なし 金属材料の水素定量方法通則 2018年08月廃止

Ｚ８９２２ 照明器具用白色シリコーンインキ塗膜 2018年08月制定


